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From wood to wonders.

NEWS

Terrassen o
Planen, Verlegen, Pflegen = °
— das VEH-Merkblatt L4

Die HASSLACHER Gruppe ist Mitglied des Verbandes der Europaischen
Hobelindustrie (VEH). Dieser entwickelte in enger Zusammenarbeit

mit den Mitgliedsbetrieben und der Holzforschung Austria (HFA)

das vorliegende Merkblatt. Flr die Planung und Ausflihrung von
Holzkonstruktionen im Auldenbereich steht eine sorgfaltige technische
Detailbetrachtung unter Berlcksichtigung des konstruktiven Holzschutzes 4
an oberster Stelle. Das vorliegende Merkblatt steht unter www.veuh.org 2 (e fies
zum Download bereit.

Sibirische Larche

Allgemeines

Material, Holzdimension, Befestigungsarten sowie Ausfuhrungsdetails
sind dem Anwendungsfall entsprechend zu wahlen. Eine Holzterrasse
kann nicht mit einem Holzful3boden in einem Innenraum gleichgesetzt
werden. Auch die Anspriiche an die Asthetik sind nicht Gbertragbar.

“// \
Horizontale Holzbeldage im frei bewitterten Auf3enbereich sind % N

einer extremen Beanspruchung ausgesetzt. Schon allein aufgrund Thermoeschg
dieser Tatsache sind Veranderungen wie Verfarbungen, Riss- und
Schieferbildung oder Verformungen sowie unterschiedliche Optik und
Haptik auf Dauer gesehen unvermeidlich.

Diese Grundsatze erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sondern
sollen eine Anregung fur eine tiefergehende Beschaftigung mit dem V)
Thema sein. wﬂ///
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Thermobirke L)

Montagehinweise

01 Holz-auf-Holz-Kontaktflachen reduzieren

Holz-auf-Holz-Kontaktflachen sind auf eine Breite von
< 50 mm und eine Lange von < 150 mm zu begrenzen. / \

210 mm

Geeignete Abstandhalter oder Montagesysteme reduzieren _g_\_%}_
diese Kontaktflache auf ein Minimum.

;N > 150
An groRen Kontaktflachen halt sich die Feuchtigkeit
und fuhrt innerhalb weniger Jahre zu Faulnisschaden.

02 Durchliiftung der Konstruktion vorsehen hohenverstellbarer Fult

Fur eine optimale Durchliuftung der Konstruktion sollte ein
Abstand zum Untergrund von > 150 mm eingehalten werden, NISS AN

wie z.B. durch hohenverstellbare Fule.

=150 mm
Geringere Konstruktionshohen konnen aufgrund 7T\
unzureichender DurchlUftung zu Staunasse und in der NSNS

Folge innerhalb weniger Jahre zu Faulnisschaden fuhren.

03 Abstand zwischen den Brettern einhalten 27 mm
Vor Verlegung ist die Holz- bzw. Materialfeuchte zu prifen.

Der Abstand der Fugenbreite sollte auf die aktuell vorliegende
Holzfeuchte angepasst werden. Aus diesem Grund mufl} zum ] [\ \
Zeitpunkt des Einbaus die Fugenbreite materialabhangig

7 - 10 mm betragen. Bei zu geringem Abstand lagert sich
Schmutz in den Fugen ab, Feuchtigkeit halt sich an den
Kontaktflachen und fihrt zu Schaden. Bei starkem Quellen

des Brettes kdnnen sich die Fugen schlie3en und zu einem W

Versagen des Verbindungsmittels fuhren.

Achtung: Im o6ffentlichen Bau kbnnen auch maximale Abstande
zwischen den Brettern vorgeschrieben sein.

04 LangsstoR zwischen den Brettern — Abstande einhalten 7‘9‘4 27 mm

Zur Reduktion der kapillaren Wasseraufnahme tber
das Hirnholz sollte der Abstand bei Brettstdl3en mindestens
7 mm betragen.

Bei zu geringem Abstand wird Uber das Hirnholz Feuchtigkeit
relativ rasch aufgenommen, Rissbildung und Faulnisbildung
sind die Folge. Zusatzlich wird ein Abflie3en des Wassers
begunstigt und eine Ansammlung von Schmutz verhindert.

BrettstoRe miussen auf zwei Unterlagsholzern ausgefihrt werden.

05 Abstand zu umgebenden Bauteilen einhalten

Der Abstand zu umgebenden Bauteilen sollte mindestens
20 mm betragen.

Zu geringe Abstande verhindern ein freies Ablaufen
des Wassers. Zudem kann es in diesem Bereich zu
Verschmutzungen und Staunasse kommen.

Aufquellende Holzer kdnnen bei zu geringem Abstand auch zu
Schaden an angrenzenden Bauteilen fuhren.

06 Abstand der Unterkonstruktion einhalten

Als Faustformel gilt: Abstand e der Unterkonstruktion Brettdicke in mm

< 20 x Brettstarke. Bei Systemverbindern gelten die 20 24 28 32 40
maximalen Abstande der Hersteller. Bei Absturzhdohen

> 60 cm bzw. generell iiber Wasserflaichen muss die efcm] 40 48 56 64 80

Konstruktion durch einen Fachmann bemessen werden.

07 Abstand der Unterkonstruktion zur wasserfiihrenden Schicht einhalten

Unterkonstruktionsholzer sollten nicht direkt auf der wasserfuhrenden Schicht verlegt werden, sondern
mit Abstand vom wasserfuhrenden Untergrund (bei Schotter Lastverteilung bertcksichtigen).

Der Abstand der Unterkonstruktion zur wasserfuhrenden Schicht sollte mindestens 10 mm (besser 20 mm)
betragen und kann durch Abstandhalter oder Stutzenful’e aus Kunststoff eingehalten werden.

Bei Konstruktionen auf flachigem Untergrund mul} ein Mindestgefalle der wasserfuhrenden Flache
von 2 % berucksichtigt werden.

08 Geeignetes Befestigungsmaterial - Edelstahlschrauben

Edelstahlschrauben gibt es in unterschiedlichsten Ausfuhrungen, mit und ohne Bohrspitze, mit und ohne glattem
Schaft. Als Befestigungsmaterial sollten nichtrostende Edelstahlschrauben mit einem Mindestdurchmesser
von 5 mm verwendet werden, bei hoch beanspruchten Terrassen ist der Durchmesser auf 2 6 mm zu erhohen.

Je nach Beschaffenheit der Schraube sollte nach Herstellerangaben vorgebohrt werden. Schraubenabstande
hin zu den Brettenden, bzw. zu den Seitenrandern des Brettes, sind zumeist vom Schraubendurchmesser
abhangig und laut Herstellerangaben einzuhalten.

09 Geeignetes Befestigungsmaterial — Systemverbinder

Befestigungssysteme verletzen die Terrassenoberflache nicht, ermdglichen dem Brett das Quellen

und Schwinden und kénnen damit die Rissbildung reduzieren. In den meisten Fallen minimiert ein
Befestigungssystem gleichzeitig die Kontaktflache zwischen Brett und Unterkonstruktion und tragt somit zum
konstruktiven Holzschutz bei.

Das Befestigungssystem sollte einen Eignungsnachweis aufweisen.

Hinweise zu Pflege, Wartung und Instandhaltung

Pflege, Wartung und Instandhaltung sollten zumindest einmal im Jahr durchgefuhrt werden. Die Gebrauchsdauer
und Dauerhaftigkeit einer Terrasse ist maldgeblich von der Instandhaltung abhangig.

01 Oberflachenbeschichtung

Falls eine Oberflachenbeschichtung gewunscht ist, wird
die Verwendung von nichtfilmbildenden bzw. dinnschichtigen
Beschichtungssystemen empfohlen. Diese sind nach
Herstellerangaben zu applizieren. Vorteile sind die Reduktion
der Wasseraufnahme und die Stabilisierung der Oberflache
in Farbe und Struktur.

Pflege und Wartung der beschichteten Holzoberflachen sollten
regelmaldig bzw. nach Herstellerangaben erfolgen.

- T e T S e W

Pflege und Wartung von Oberflachenbeschichtungen

02 Regelmafige Reinigung, Pflege und Wartung

Im Zuge der Wartung ist die Konstruktion mind. 1x jahrlich
auf Veranderungen und eventuell aufgetretene Schaden zu
kontrollieren. Fugen und Wasserablauféffnungen sind sauber
zu halten. Laub und andere Verunreinigungen sind

laufend von der Terrasse zu entfernen. Eine Reinigung der
Terrassenoberflache kann mit Wasser und einer (Hand-)
Burste erfolgen, groRere Terrassen kdonnen effizient mit einer ._
Burstmaschine gereinigt werden. Von der Verwendung von Z f,_;,.

Hochdruckreinigern wird eher abgeraten. ' berfliche

&
¢
|2
3
<
(o2}
.~
oF
A
O
12
9
o
N
Bl
a
©

n rﬁittels Bijrstmaschie.

03 Verfarbungen aufgrund von Metallspanen

Arbeiten an Metallen wie Trenn- oder Schleifarbeiten sollten in
der Nahe von Holzterrassen unbedingt vermieden werden bzw.
ist die Terrassenoberflache vor Metallspanen und Metallstaub
zu schutzen. Metallspane reagieren mit Feuchtigkeit und

den Inhaltsstoffen des Holzes und verursachen schwarze
Verfarbungen. Metallspane lassen sich durch chemische
Substanzen bzw. Indikatorflissigkeiten eindeutig nachweisen.

© Holzforsch -" G

Wassérlbsliche Gerbstoffe reagieren bereits beim Kontakt
mit minimalen Eisenkonzentrationen. Diese Reaktionen
fihren zu graublauen bis schwarzen Verfarbungen.

Literatur- und Quellenverzeichnis
Die angefuhrten Montagehinweise, Pflege- und Wartungstipps sowie Grafiken und

Bilder wurden folgender Literatur entnommen. Der VEH sowie dessen Mitgliedsbetriebe “ﬂ@

empfehlen die eingehende Beschaftigung mit den angegebenen Literaturstellen. PR SUEDI Gl LT

[1] Balkone und Terrassenbelage aus Holz, Holzforschung Austria, 2. Auflage, Wien 2008.
[2] Terrassenbelage aus Holz, technische Broschuire der Holzforschung Austria, 1. Auflage, Wien 2013. www.holzforschung.at
[3] VEH Holzterrassen, VEH Edition Nr. 8, Terrassen: planen, verlegen, pflegen, 1. Auflage, Wien 2013. www.veuh.org
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