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BADEZIMMERABDICHTUNG ISOCELL

Wand | z.B. Gipskartonplatten - - - .

Abflussrohr | OMEG A
Alu-Butyl Rohrmanschetten

AIRSTOP
BB Bitumenkautschukband

UNT XL Sprishprimer

Rohdecke

T

Schematische Darstellung einer Badezimmerabdichtung mit ATRSTOP BB Bi’rumenkou'rchukbond

AUSFUHRUNG: ABDICHTUNG AUF DER ROHDECKE

©  Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein.

Vorbehandlung der zu beklebenden Fldchen ausschlieBlich
mit Primern aus dem [SOCELL System.

©  (berloppungsbreite des ATRSTOP BB Bitumenkautschukband ca. 10 cm.



AIRSTOP BB Bitumenkautschukband

GRUNDLAGEN

Das ATRSTOP BB Bitumenkautschukband zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Flichen.

NORMEN

[SOCELL

NORMEN AT / DE

Die Feuchtigkeitsheanspruchung ist in der ONORM B 3692:2014 Tabelle 8 geregelt. (Auszug)

AIRSTOP BB Bitumenkautschukband,
einseitig klebend mit Papierliner

Selbstklebend, sofort haftend und regenfest

Ganzjthrig verarbeithar, bei Temperaturen
von -5°C bis 30°C — in Verbindung mit Primer

Abdichtungshand nach DIN EN 13969 (KSK)

Wasserdompfdurchldssigkeit sd > 160 m
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W3 miifiige Wasserbelastung ~ Wandflichen ofine
Flsichen mit hiufigem, kurzzeitigem Einwirken Ablouf’, Bodenfiichen

durch Wisch- Soritz- und Brauch ohne Ablauf: zB Badezimmer, Dusch-
PIER IS, oz G BIOCWasSer tassen,Bodenfliichen in WC Anlagen ohne

Bodenablauf; Windfang

W4 hohe Wasserbelastung Wandfiichen mit Ablauf?
Flichen mit haufigem, linger anhaltendem Ein-  Bodenflichen mit

. i ) Ablauf, zB Badezimmer,
wirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser. Duschen mit niveougleichen Einbou-

teilen,Waschkiichen. Bodenflichen in

WCAnlagen mit Bodenablauf
WS5 sehr hohe Wasserbelastung  Schwimmbeckenumgange, Duschanlagen,
Flichen mit daverhaft anhaltendem betrieblich industrielle Produkfionsstdtten
Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauch- ~ wie zB Laboratorien, Lebensmittelver-
wasser und / oder erhhter chemischer arbeitende Betriebe, Grofkiichen

Einwirkung

a) feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde wie zB.: Gipswerkstoffe, Calciumsulfatestriche, Holzwerkstoffe.
b) weitgehend feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde wie zB.: Beton, zementbasierende Putze,
zementgebundene mineralische Bauplatten.

Wassereinwirkungsklassen und Anwendungsbeispiele
DIN 18534-1:2017-07 (Auszug)

Wassereinwirkungs- Wassereinwirkung

pFeuchtigkeitsempfindliche®
und feuchtigkeitsunempfindliche?

Feuchtigkeitsempfindliche?
tragende Teile

Ohne Gefiille in Rohbauebene  Bodenablauf in

2uldssig, Gehbelagsebene Aﬁdmhtunggéjf R‘i.hb“”'
Gefdlle in Gehbelagsebene ebere gema? vorlieger
erforderlich der ONORM_zuzugllch
Verbundabdichtung
bei Fliesen-/
keramischen
Gefiille in Rohbauebene Bodenablouf  Beliigen gemif
und Gefdlle in Gehbelagsebene  in Rohbauebene ~ ONORM B 3407¢
erforderlich und
Gehbelogsebene

¢) Gilt fiir keramische Belige; bei anderen Beliigen sind zumindest gleichwertige
MaBnahmen zu planen und auszufishren.

d) Betrifft bodenebene Abliufe in Wandfldchen, nicht betroffen sind
geschlossene Abldufe wie zB.: Woschmaschinenabfluss, Waschbeckenabfluss.

Finlagige KSK Abdichtungen wie die des hier beschrigbenen
Systems mit ISOCELL ATRS TOP BB Bitumenkautschuk-
band eignen sich entsprechend DIN 185342 fiir Abdichtungen

entsprechend der Wassereinwirkungsklassen WO bis W2-|

o, "

WO-1 ering = Flichen mit nicht héiufiger
inwirkung aus Spritzwasser

Wil miciflig = Flichen mit hiufiger Einwirkung
aus Spritzwasser oder nicht hdufiger Einwirkung
aus Brauchwasser, ohne Infensivierung durch
anstauendes Wasser

W2 hoch = Fldchen mit hiufiger Einwirkung aus
Spritzwasser und /oder Brauchwasser, vor allem
auf dem Boden zweitweise durch anstauendes
Wasser infensiviert

W3-l sehr hoch = Flichen mit sehr hiufiger oder
lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und /oder
Brauchwasser und /oder Wasser aus infensiven
Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser
intensiviert

Die Bander werden im Kaltklebeverfahren appliziert.
Lur Vermeidung von Kapillaren sind am T-StoB
gesonderte MaBinahmen zu ergreifen (z.B. Schriig-
schnitt des unterdeckenden Bandes).

A

ISOCELL bietet mit der Klebepaste 3300 eine weitere
Maglichkeit diese Stufe beim Uberlappungshereich durch
eine Klebepastenraupe zu kompensieren.
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MONTAGEVORBEREITUNG

UNTERGRUND

Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Untergriinde miissen dariiber
hinaus auch trocken und tragfthig sein. Bei tieferen Temperaturen sind die
Rollen am Vortag der Verlegung im temperierten Bereich zu lagemn.

Die Untergriinde sind bei kalten Temperaturen und man-
gelnder Tragftihigkeit vorzubehandeln. Die beste Haftung
am Untergrund wird in Verbindung mit den ISOCELL Primem
erreicht. Hierfir eignen sich besonders gut der UNI Spriih-
primer bzw. der UNI XL Sprihprimer.

Es ist empfehlenswert die gewiinschte Hihe (obere Bahnkante)
mittels Waagriss zu markieren, damit das Band im Anschlussbereich
gerade in einer Linie verklebt werden kdnnen.

Die zu beklebende Fliche im Randbereich mit dem UNI Spriihprimer
vorbehandeln und je nach Temperatur entsprechend ablften lassen.

Die Anschlussstreifen auf die bendtigte Breite von der Rolle
abschneiden. Es empfiehlt sich das Linerpapier auf der Riickseite
des Bandes bei den Biegestellen bzw. allen Eckbereichen ca. 10 cm
mit dem Messer vorsichtig einzuritzen (strichliert). Im Bereich des
unteren Eckbereiches ist dos ATR S TOP BB Bitumenkautschuk-
band zu durchschneiden (durchgehend).

RANDSTREIFEN

Die vorgefertigten Randstreifen im Bereich des eingeritzten 10 cm
Linerpapiers einfalten und dann auch anschlieend den Randstreifen
im Inneneckbereich auf einen rechten Winkel falten. Nun den Rand-
streifen mit der Inneneckfaltung direkt in das Inneneck stellen. Das
Linerpapier der ersten Wandfldche entfernen und mit ausreichend
Anpressdruck faltenfrei an die Wand ankleben.

MONTAGE

[SOCELL

Denselben Vorgang auch mit der zweiten Wandfldche wiederholen.
Linerpapier entfernen und mit ausreichend Anpressdruck faltenfrei
an die Wand ankleben.

Nun mif allen weiteren vorgefertigten Randstreifen mit ca. 10 cm
Uberlappungslinge den gesamten Raum fertigstellen.

Nun kann mit der Verklebung auf der ersten Bodenfldche be-
gonnen werden. Liner abziehen und am Untergrund andriicken.
Denselben Vorgang auch wieder mit der zweiten Bodenfliche
wiederholen und fest andriicken.

Nun den unteren Eckbereich mit Klebepaste 3300 abdichten.
Alternativ dazu kann auch mit einem dreieckigem Stiick, ausge-
schnitten aus dem ATR S TOP BB Bitumenkautschukband,
der untere Eckbereich zusitzlich abgedichtet werden.

WEITERER MOGLICHER PRODUKTEINSATZ

Anstelle des ATRSTOP BB Bitumenkautschukband fir
den Anschlussstreifen kann dos ATRSTOP VBB Vlies-
Bitumenkautschukband eingesetzt werden.

Dieses Band ist iberputzbar und eine zusiitzliche Anschluss-
abdichtung mit dem ATRSTOP PLASTO Band kann
entfallen. Wichtig ist aber, dass die Randstreifen unter

Einsatz eines Primers miteinander verklebt werden miissen.
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UNTERGRUND

g

Als Vorbereitung ist es sehr empfehlenswert, die einzelnen Lagen
der Bodenabdichtung auf die geforderte Ldnge (Lichtes Raum-
maf) zuzuschneiden. Das Band am Boden auslegen und auf
Position bringen. Bei Vorhandensein von Durchdringungen sind
diese zu markieren und relativ genau auszuschneiden.

B

Nach Abliiften alle StoBe mit 3300 Klebepaste sicher, das
Linerpapier im Endbereich abziehen und dos ATIRSTOP
BB Bitumenkautschukband auf den vorgeprimerten Bereich
faltenfrei ausrollen und verkleben.

il

Nun das Band wieder zuriickschlagen/aufrollen und im Randbereich
den Untergrund mif dem UNI Sprishprimer oder UNI XL Sprishprimer
vorbehandeln.

®» R

Nun die Restfliche des Untergrundes mit Primer vorbehandeln.
Nach ausreichender Abliftzeit das Linerpapier im Zuge des Ausrollens
der Béinder abziehen und das Band faltenfrei verkleben.

Die Béinder, und speziell der Uberlappungsbereich zu darunter fie-
genden Bandern ist mit dem Anpressroller oder der Rakel fest
anzupressen. Sollten Falten an StoBverklebungen entstehen sind
diese mit der Klebepaste 3300 grofiziigig zu sichem.

Mit den weiteren ATRSTOP BB Bitumenkautschukbdndern,
wie in den vorherigen Schritten beschrieben, die restliche Boden-
fliche abdichten. Die Uberlappung der einzelnen Abdichtungs-
binder untereinander sollte ca. 10 cm sein. Rohrdurchdringung
mit OMEGA Alu-Butyl Rohrmanscheften (siehe néichiste Seite)
in gleicher Weise verkleben.

[SOCELL

ROHRDURCHFUHRUNGEN

/\\

OMEGA Alu-Butyl Rohrmanschetten

OMEGA Au-Butylmanschette Giber das Rohr zighen Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Der Durchmesser der
und bis zum Boden fihren. Das Linerpapier entfernen und die gewdhlten Manschette muss die fir die Rohrdurchfihrung passende
OMEGA Alu-Butyl Rohrmanschette faltenfrei auf die Dimension haben.

ATIRSTOP BB Bitumenkautschukbénder kleben.

AIRSTOP PLASTO Band

ANSCHLUSS UBERPUTZBAR

Im oberen Bereich der selbstklebenden ATRSTOP BB Bitumenkautschuk-
béinder wird das tberputzbare ATRSTOP PLASTO Band 100 mm fiir die
Abdichtung und die Mauerfliiche verwendet. Das ATRSTOP PLASTO
Band ist mit 60 mm auf die Dichtfolie bzw. mit 40 mm ouf die Wandfldche
> 70 verkleben. Nun kann der Fliesenleger die Verbundabdichtung entsprechend
-E\\‘ anschlieBen.

[Beim Einsatz des ATRSTOP VBB Vlies-Bitumenkautschukband kann
auf die zusdtzliche Anschlussabdichtung verzichtet werden. Die Verbund-
abdichtung kann direkt an das ATR S TOP VBB Vlies- Bitumenkautschuk-
band angeschlossen werden]
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PRAKTIKABLE LOSUNG PRODUKTUBERSICHT ISOCELL

AUSFUHRUNG / EINBAU MOGLICHER KONTROLLBOHRUNGEN / INDIKATOREN

Wenn maglich, dann empfiehlt es sich sogenannte ,Kontroll-  An der Unterseite der Deckenkonstruktion soll das Rohr bis max.
hohrungen” auszufihren. Diese wiirden die Funktion von einer pas-  zur Unterkante der Rohdecke gefihrt werden. Somit ist dieses Rohr
siven Frihwamneinrichtung Gbernehmen. An ausgewdhlten Positionen  an der Untersicht nicht erkennbar und im Falle von Undichtheiten im
(idealerweise in der Ndhe von wasserfihrenden Leitungen oder —oberen Stockwerk werden diese mittels Wasserflecken rasch sichtbar.
Abflussleitungen) konnen Leerrohre positioniert werden, welche  Reparaturmafinahmen kdnnen dadurch rasch eingeleitet werden.
mit der OMEGA Alu-Butyl Rohrmanschette zusitzlich an dem

AIRSTOP BB Bitumenkautschukband abgedichtet werden.

DECKE

OMEGA Alu-Butyl Rohrmanschetten

Geeignet fir innen und auBen auf Untergriinden wie Holzweichfaser, Befon, Dachbahnen etc.
Gegebenenfalls ist ein Primer zu verwenden!

AIRSTOP VBB Vlies Bitumenkautschukband

Bitumenkautschukband mit Vliestriiger. Selbstklebende, dauerelastische Bitumen-Kautschukmasse.
Speziell geeignet fiir das Abdichten der Problemstelle Ubergang FuSischwelle auf Betondecke und das
Abdichten von MDF und Holzweichfaserplatten, Gberspachtel- und iberklebbar. Geteilter Liner.

Dicke: 1,5 mm. Verarbeitungstemperatur: ab -5°C

AIRSTOP BB Bitumenkautschukband

Bitumenkautschukband  mit  selbstklebender, dauerelastischer Bitumen-Kautschukmasse. Speziell
geeignet fiir das Abdichten der Problemstelle Ubergang FuBischwelle auf Betondecke und das Abdichten
von MDF und Holzweichfaserplatten im Dachbereich bei StoBen, Ichsen/Kehlen. Geteilter Liner.
Verarbeitungstemperatur: ab - 5°C

AIRSTOP PLASTO Band

Speziell fir Anschlussstellen an Mauerwerk und Kaminen, die iberputzt oder iberstrichen werden. Ebenso
geeignet fiir den Eckbereich wie z.B. Sockelbereich Innen und Aufien, sowie zur Herstellung der zweiten
wasserfihrenden Ebene unter der Fensterbank. Dicke: 0,8 mm Verarbeitungstemperatur: ab -5° €

UNTI XL Sprihprimer / UNT Sprishprimer

Lur Optimierung der Haftbarkeit von Klebebdndem. Zeichnet sich besonders durch seine schnelle
Verarbeitung aus. Verarbeitungstemperatur: ab + 5°C Zubehor auf Anfrage

Klebepaste 3300

Zum AnschlieBen von EPDM Abdichtungsstreifen an Holz, Mauerwerk und Beton. Besonders empfehlenswert
2ur Abdichtung von Dachbahnen und Dampfbremsen bei niedrigen Temperaturen bis -10°C.

ALTERNATIVE ABDICHTUNGEN:
-

Hi0

OMEGA PoBit Plus Sprihpaste

Sprishbare Dichtpaste mit hohem Haftungsvermdgen auf fast allen Untergriinden. Die Abdichtung kann
gegen Feuchtigkeit bei frei ablaufendem Wasser eingesetzt werden. Auch der Einsatz als sprihbare
Dampfbremse mit der Funktion als Luftdichtheitsschicht ist damit maglich.

OMEGA PoBit Dichtpaste

Gebrauchsfertige, einkomponentige Elastomerbitumen-Abdichtung auf Wasserbasis. OMEGA PoBit eignet
sich ausgezeichnet fir fugenlose Abdichtungsarbeiten kritischer Stellen im Fenster- und Tiirbereich, als
zweite wasserfihrende Ebene unter Fensterbdnken, bei Durchdringungen und zur Sockelabdichtung im
AuBienbereich. Verbrauch: 1,5 kg / m? je mm Auftragsstirke. Verarbeitungstemperatur: ab +5°C




IHR FACHHANDLER:

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestrafle 9

5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Osterreich
Tel. +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29

9524 Tuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud

29490 GUIPAVAS | France

Tél.-+33298 421100 | Fax: +332 984211 99
confact@isocel-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIE

AuBenborner Weg 1 | Schoppen

4770 Amel | Belgique

Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059

161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se
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